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Requirements - Normes applicables N.201202 E/Q oun.\.gw

MATERIAL CORRESPONDIENTE ASTMA105N-01 Rwhn% mehvwz_gzqm @ _ ‘ _

Material Correspondent - Qualité ASMESA 105N NACE MR-01-75 \ 02 Marque du fabricant

MODO DE FUSION (*) DEPARTAMENTO GARANTIA DE CALIDAD

Steel making - Elaboration de |'acier Section

E = Elec. Y = Oxigeno basico Departement
ARG PROBETA test bar
Tt | Gy i Comemars | COARAL" | o | Vel | o | edtors | e enery s |
Poste Quantité Description OUMmﬂwgo:u N.° Coulée wﬂ_\ﬂums :B_HMMEE _.oﬂ& mz_m_o: mm_w_.u._mm_wnm >ﬁ=ﬂmm oC c_nma
MOYENNE

6 . 500 |CODO90 1 3000LB SW A105N NE 287A2 | 521 | 335 |130,8 |57,9 162

nﬂ;_W) COMPOSICION QUIMICA - STEEL MAKER'S LADLE ANALYSIS - ANALYSE CHIMIQUE - Las dimensiones y la condicién superficial se hallaron satisfactorias

nom_mmm o . o o . CEQ - Dimension and surface condition were found acceptable
No C% Si % Mn % P% S% Cr % Ni % Mo % Nb % V % Cu % “=% % |- Les dimensions et etats de surface sont satisfaisants .
287A7 | 0,19 | 0,25 | 0,82 [0,017 |0,004 | 0,14 | 0,16 | 0,03 |0,001 |0,002 | 0,35 |0, 400 |-Losmateriales citados cumplen las normas aplicables
- Manufacturing requirements are satisfied
- Les normes applicables sont respectees
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