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QUALITY ASSURANCE
CERTIFICATE OF COMPLIANCE

PART NBR/CODIGO: 00126F
DESCRIPTION/DESCRIPCION: VHC 3 125 BR A 126 RS W726

No. DE SERIE 04C 1015 1025 1016 1017 1041 1018 1011 1012 1029 1028 1013
SERIAL. No. 1027 1014 1026 41024 1007 1008 1032 1021 1043 953 1020 1010
1030 1031 1009 1023 954 1678 1679

PEDIDO 47400 |
CHEMICAL ANALYSIS/ANALISIS QUIMICO
ESPECIFICACION P S Si Mn RESISTENCIA A TENSION P.S,|
SPECIFICATION JENSIL STRENGHT P.S.
ASTM A 126 B 0.052 0.108 ‘ ' 33400
PRUEBA CUERPO PS] PRUEBA DISCO PSI ' NORMA
HYDROSTATIC SHELL TEST PSI HYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI ESPECIFICATION
——e e T Pl | HYDROSTATIC SEAT 1 =SPECIFICATI(
350 200 . MSS SP 70
CERTIFIED BY:

FAC 10-24 REV



