. SERIAL NUMBER / N° DE SERIE: 03 E 43
25 WALWORTH FECHA / DAT 08/05/03

- 4 FUNDIVAL S.A. DE C.V. PRODU CT CERTIFICATION
DESCRIPTION / DESCRIPCION: ~ W719F
SIZE IN INCHES/TAMANO EN PLG: 21/2 PRUEBA CUERPO P8t PRUEBA DISCO PSI NORMA
HYDROSTATIC SHELL TESTPSI || HYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI SPECIFICATION
350 200 MSS SP 70
CHEMICAL ANALYSIS | ANALISIS QUIMlCO
ESPECIFICACION / SPECIFICATION PARTE / PART Si Mn Cr Mo Ni Cu [Mg
ASTM A126 B BODY 0. 068 0.063
I " ASTMA126B BONNET | - 0.073 0.051 -
ASTM A126 B BisSC 0.073 0.051 - -
RESISTENCIA A TENSION P.S.i. LIMITE ELASTICOP.S.\. % ALARGAMIENTO EN 2"
TENSIL STRENGHT P.S.I. YIELD P.S.1. % OF ELUNGATION IN 2" BHN
33400 211
33400 211
32600 205

CERTIFICAMOS QUE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES LISTADOS F
UERON MANUFACTURADOS, INSPECCIONADO
CONNUESTRO SISTEMADE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD YALOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES/S\PYl_rCR;\%BAg'.JOS DE ACUERDO

WE CERTIFY THAT THE LISTED PRODUCT AND MATERIAL WAS MA
NUFACT!
ASSERANCE SYSTEMAND THE REQUIREMENTS OF THE APPLICABLE SPECIFl% TIOE D.' INSPECTED ABTEST ACCORDING TO OUR QUALITY

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
FAC3/REV5S



