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QUALITY ASSURANCE
CERTIFICATE OF COMPLIANCE

WE CERTLEY TIIAT THE (ISTED FRODUCT AND MATERIAL WAS MANUFACTU R.ED INSPECTED aMD TESTED
ACCORDING TO OUR QUALTTY ASSURANCE SYSTEM AND THE REQUIREMENTS OF THE APPLICABLE SPECIFICACTION

CERTIFICAMOS QUE LOS PRODUCTOS Y MATERLALES LISTADDS FUERON MAN LFACTURADOS, INSPECCIONADOS

PROBATIOS NE ACUERDICO CON NUESTRO S15TEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y A LOS
REQUERDMIENTOS DE LAS ESPECICICACIONES APLICABLES

PART NBRACODIGO 00186F
LESCRTATION/BESCRIFCION: VHR 12125 BR A 126 W928

Q4R1768
No. DE SERIE

SERIAL No.

[ __FACTURAJINVOICE 5510 |
ERPECIFICAC) P [} S\ Mn RESISTENCIA A TENSIONP.S L
SPECIFICATION TENSIL 5'RENGHT P.5.|
ASTM A 128 B 0.052 0,198 33400
PRINAA CUERPO PSI PRLEHA DISCO PS} NORMA
HYDROSTATIC SHELL TEST P35l HYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI ESPECIFICATION
150 200 MSS SPH
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