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CERTIFICADO DE PRODUCTO

PRUEBA CUERPO P8I PRUEBA DISCO P81 NORMA
‘DESCRIPTION / DESCRIPCION W928 F HYDROSTATIC SHELL TESTPSI | HYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI SPECIFICATION
SIZE IN INCHES/TAMANO EN PLG: 4" 265 150 MSS SP 71
CHEMICAL ANALYSIS { ANALISIS QUIMICO
ESPECIFICACION / SPECIFICATION PARTE / PART S Mn P [ Cr Mo Ni Cu [Mg
0.079 0.015
- ] ASTM A126 B T 0.079 0.015
- ASTMATZ® B | DISC | == [~ 0.032 | 0001 - - —f 1 -
RESISTENCIA A TENSION P.S.j. LIMITE ELASTICO P.S.I. % ALARGAMIENTO EN 2" BHN
34200 . 217
32000 210
32000 210

" FUNDIVAL CERTIFICA QUE LOS MATERIALES EMBARCADOS CON ESTA FACTURA HAN SIDO PROBADOS, INSPECCIONADOS Y APROBADOS
EN APEGO CON LAS ESPECIFICACIONES DESCRITAS.

EN NUESTROS ARCHIVOS SE ENCUENTRAN LOS REPORTES DE PRUEBA SUJETOSA EXAMEN.
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