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QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE OF COMPLIANCE

- ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

WE CERTIFY THAT THE PRODUCT LISTED BELOW WAS DESIGNED, MANUFACTURED AND TESTED
ACCORDING TO OUR QUALITY SYSTEM AND REQUIREMENTS GIVEN IN ONE OR MORE

OF THE FOLLOWING STANDARS:

CERTIFICAMOS QUE EL PRODUCTO LISTADO ABAJO FUE DISENADO, FABRICADO Y PROBADO
DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE CALIDAD Y CON REQUISITOS ESTABLECIDOS

EN UNO O MAS DE LOS SIGUIENTES ESTANDARES

Y

AP} 6D - PIPELINE VALVES - GATE, PLUG, BALL AND CHECK
AP 600 . STEEL GATE VALVES - FLANGED AND BUT-WELDING ENDS
API1.598 - VALVE INSPECTION AND TESTING
AP1 599 - METAL PLUG VALVES - FLANGED AND WELDING ENDS
ANS| B16.10 - FACE TO FAGE AND END.TO END. DIMENSIONS OF VALVES
ANSI B16.34 - VALVES - FLANGED, THREADED, AND WELDING ENDS
MSS-SP61 - PRESSURE TESTING OF STEEL VALVES
PART. N
(CODIG%) iz
DR CRIPCION; & FIG. 3275 F UT B, APL TRIN ho, 8 B S
: VALV, GLORD DE ACERD FUMD, . “VALYULA mmm CON CONTROL DE ENISIONES
PRESSURE TESTS | SHELL | BACK | SIDE__(A00) FUCITIVAS A 50 PPN'S MAX
(PRUEBAS DE PRESION) |*(CASCO) | SEAT 1 [ 2 : '
HYDROSTATIC.(PSI
(mmosmnc.ag ) i L' R A
PNEUMATIC (PSI)
(NEUMATICA) L T W U |
) : . L \MECHANICAL TESTS . (PROP MECANICAS)
, _ CHEMICAL COMPOSITION (%) ) o (CQMPOSICION OUIMICA : TENS | YIELD | ELG | RED|BHN
1TEM Hi J MATERIAL] € Mn P 8 [ -S| Ni= 1++Cr-{ Mo | -Cu ] -V W § KPSI{ KPSt % | %
®ARTE) | (COLADA)]  (asTM) o % : . B {cyN@] 1ST | 2ND | 3RD|AVG
CUERPD 20000024 [A 216 B | 0,190 0.340 0,018 0,013 0.300 '0,119.0.189 0,050 0,007 0.002 7861 . 9.4 ,31.0 .0 156
BOMETE-TAPA D3CISB 215 WKB | 0210 0.920 0.016 0.013 0.M40 0.0% 0,180 0.0 004 0.002 79,73 4941 2.0 5.0 183
CUMA-DISCD- |933A057 [A 21 WCB | 0.200 0.880 0.022 0,008  0.380 0,090 - 0,280 0.040 - 0.08 0,082 73 5054 28,0 1.0 163
TAPON
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QUALITY
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