Industrial de Vélvulas, 5.a de c.v.

)

WALWORTH'  .::ouo 'DATE 19/01/06

~sr
h -y C.P. 54500 Tapotzotldn

Estado de México.

QUALITY ASSURANCE
CERTIFICATE OF COMPLIANCE

WE CERTIFY THAT THE LISTED PRODUCT AND MATERIAL WAS MANUFACTURED, INSPECTED AND TESTED
ACCORDING TO OUR QUALITY ASSURANCE SYSTEM AND THE REQUIREMENTS OF THE APPLICABLE SPECIFICACTION

CERTIFICAMOS QUE LOS PRODUCTOS Y MATERIALES LISTADOS FUERON MANUFACTURADOS, INSPECCIONADOS

PROBADOS DE ACUERDO CON NUESTRO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y A LOS
REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES

PART NBR/CODIGO: 00138F
DESCRIPTION/DESCRIPCION:  VHC 6 125 BR A 126 NRS W719

06C 4535 4539 4540 4543
SERIAL No.
FACTURA/INVOICE |
ESPECIFICACION P S sl Mn RESISTENCIA A TENSION P.S.|
SPECIFICATION TENSIL STRENGHT P.S.1
ASTM A126 B 0,052 0,108 33400
PRUEBA CASCO PSI PRUEBA SELLO PSI PRUEBA NEUMATICA
HYDROSTATIC SHELL TEST PSI HYDROSTATIC SEAT TEST IN PSI
400 220 80 '
CERTIFIED BY:

ASEGURAMI DE FAC 10-24 REV




